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F A C H w I S S E N

Dämmen mit  
Kork, Holz und Co.

Naturdämmstoffe rücken aufgrund des steigenden Umweltbewusstseins 

im mer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der Vergleich der einzelnen 

Dämm stoffe – egal ob künstlich oder natürlich – ist jedoch erfahrungsgemäss 

schwierig, weil die Vor- und Nachteile je nach Anwendungsgebiet variieren.  

text Communicators

grosses Bild: es dauert bis 

zu 25 Jahre, bis der Kork 

von der Kork eiche geerntet 

werden kann. 

(Bild: flickr/natürlichkork)

Kleines Bild: der Kork wird 

später zu platten gepresst. 

(Bild: flickr/naschau)
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die Auswahl von naturdämmstoffen ist 
so vielfältig wie die natur selbst. dar-
unter finden sich altbekannte wie holz-
weichfaserplatten, wiederentdeckte wie 
wiesengras oder exotische wie Kokos-
faser. Obwohl die naturdämmstoffe bis 
jetzt nur etwa 5  prozent aller verwen-
deten dämmstoffe ausmachen, kommt 
man als Maler und gipser nicht darum 
herum, die wichtigsten zu kennen, um 
die immer umweltbewussteren Bauher-
ren kompetent beraten zu können. 

Sommerhitze aussperren?

es ist nicht von der hand zu weisen, 
dass naturdämmstoffe wie hanf oder 
zellulose, die aus heimischer produkti-
on stammen, geringere ökologische Be-
einträchtigungen bei der herstellung und 
Verarbeitung aufweisen als manche her-
kömmlichen dämmstoffe.

Als weiteres Verkaufsargument für 
die naturdämmstoffe wird immer der 
gute bis sehr gute sommerliche hitze-
schutz angeführt. «diese generelle Be-
hauptung muss kritisch hinterfragt und 
von fall zu fall bauphysikalisch geprüft 
werden», erklärt jedoch der experte des 
schweizerischen Maler- und gipserunter-
nehmer-Verbands sMgV, walter schläp-
fer. 

Die wichtigsten Naturdämmstoffe

schon jetzt gehören die naturdämmstof-
fe holzweichfaserplatten, zellulose und 
hanf zu den zehn am häufigsten verwen-
deten dämmstoffen. im folgenden, nicht 
abschliessenden überblick werden die-

se und weitere naturdämmstoffe kurz 
beschrieben: 

■■ Baumwolle
reine Baumwolle kommt mehrheitlich 
aus indien. schnittreste stammen von 
grossspinnereien und werden zu plat-
ten oder Matten gepresst. chemische 
zusätze sind jedoch zwecks Brand-
schutz und gegen schädlings- und 
schimmelpilzbefall erforderlich. Baum-
wolle ist wärme- und schalldämmend 
sowie dampfdurchlässig, wasserab-
weisend und temperaturbeständig bis 
100 grad. die wärmeleitfähigkeit die-
ses Materials beträgt 0,04 w/mK.

■■ hanf
hanf ist eine sehr robuste, anspruchslo-
se und schnell wachsende pflanze. hanf-
dämmstoffe werden aus den nebenpro-
dukten des hanfanbaus, den hanffasern, 
hergestellt. der zusatz von Borsalz ver-
bessert den Brandschutz. hanf ist wär-
me- und schalldämmend sowie dampf-
durchlässig, verrottungs- und schimmel-
pilzbeständig, resistent gegen insekten 
und Mikro organismen. die wärmeleitfä-
higkeit beträgt 0,06 w/mK.

■■ holzweichfaserplatten
Aus einem zerfaserten und verfilzten 
holzfaserbrei werden die holzfaserplat-
ten hergestellt – teils mit, teils ohne 
Bindemittelzusatz. sie verfügen über 
gute wärme- und schalldämmung, sind 
bis zirka 90 grad wärmebeständig und 
dampfdurchlässig. nicht bituminierte 
platten sind unter einfluss von feuch-
tigkeit nicht formbeständig und daher 
pilz- und fäulnisempfindlich. die wärme-

die Baumwolle für platten 

stammt mehrheitlich aus 

indien. (Bild: wikipedia)

holzweichfaserplatten ver-

fügen über eine gute wärme- 

und schalldämmung.

(Bild: www.holzfaser.org)

hanfpflanzen sind  

anspruchslos und schnell 

wachsend. 

(Bild: flickr/Biene willi)
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leitfähigkeit beträgt zwischen 0,048 w/
mK und 0,06 w/mK.

■■ Kokosfasern
die fasern der Kokosnuss werden zu 
platten und Matten gepresst. die nach-
wachsenden rohstoffe stammen meist 
aus indien und indonesien, was sich 
negativ auf die Ökobilanz auswirkt. Ko-
kosfaserplatten sind wärme- und schall-
dämmend und werden bevorzugt für die 
innendämmung verwendet. eine Behand-
lung mit Ammoniumsulfat oder Borsalz 
gewährleistet den Brandschutz. die wär-
meleitfähigkeit beträgt zwischen 0,046 
w/mK und 0,050 w/mK.

■■ Korkplatten
Kork wird aus der rinde der Korkeiche 
gewonnen und zu platten gepresst. dank 
des korkeigenen harzes sind diese bin-
demittelfrei. platten aus expandiertem 
Kork sind mittel- bis schwer brennbar 
und bis 130 grad wärmebeständig. Kork 
nimmt üblicherweise nur wenig wasser 
auf, ausser bei längerer einwirkung. da 
droht schimmelpilz. Kork zeichnet sich 
durch gute Alterungsbeständigkeit aus. 
Allerdings kann er erst bei mindestens 
20-jährigen eichen geerntet werden und 
dies nur etwa alle 9 Jahre. die wärme-
leitfähigkeit beträgt 0,038 w/mK.

■■ schafwolle
reine schafschurwolle wird zu flocken 
und Matten aufgekämmt. sie ist wär-
me- und schalldämmend sowie dampf-
durchlässig und verfügt über eine hohe 
speicherkapazität von luftfeuchtigkeit. 
Mit Borsalz behandelt, ist sie schwe-
rer brennbar und kann schadstoffe wie 

Ozon und formaldehyd binden. sie wird 
deshalb gerne zur sanierung von räu-
men eingesetzt. schafwolle ist aber 
feuchtigkeitsempfindlich, anfällig für in-
sekten- und schädlingsbefall. die wär-
meleitfähigkeit beträgt 0,04 w/mK.

■■ wiesengras 
das gras wird vor der Blütezeit ge-
schnitten und enthält daher keine pol-
len. durch die Anreicherung mit minera-
lischen salzen ist die wiesengrasdäm-
mung für nager nicht mehr geniessbar 
und weist gute Brandschutzwerte auf. 
die Verarbeitung zur dämmplatte ist mit 
einem geringen energieaufwand mög-
lich. die wiesengrasplatten eignen sich 
insbesondere zur dämmung im dach 
zwischen oder auf den sparren, im holz-
bau oder als trittschalldämmung. die 
wärmeleitfähigkeit beträgt 0,04 w/mK.

■■ zellulose
zellulose wird aus Altpapier hergestellt 
und mit Mineralsalz gemischt oder mit 
gips gebunden. sie ist wärme- und 
schalldämpfend sowie verrottungssi-
cher. Je nach Verarbeitung ist sie un-
brennbar oder brandhemmend, dampf-
durchlässig und verfügt über eine hohe 
speicherkapazität von luftfeuchtig-
keit. die wärmeleitfähigkeit beträgt bei 
dämmplatten 0,04 w/mK.

orientierung dank Dämmstoff-Spinne

das Büro für umweltchemie in zürich hat 
im Auftrag des dämmstoffherstellers 
swisspor ein sogenanntes spinnendia-
gramm entwickelt (siehe seite 10), mit 
dem die Kriterien ressourcenverbrauch, 

reine schafschurwolle hat  

eine hohe speicherkapazität 

von luftfeuchtigkeit.  

(Bild: hausmagazin)

F A C H w I S S E N

zellulose wird aus  

Altpapier hergestellt.  

(Bild: ratgeberzentrale.de)

Kokosfaser hat keine allzu 

gute Ökobilanz. (Bild: zVg)
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hanf ist als dämmstoff  

verrottungs- und  

schimmelpilzbeständig.  

(Bild: djd/hock)

glaswolle gehört zu 

den meistverarbeiteten 

 dämmstoffen.  

(Bild: flickr/fufuwolf)

umweltbelastung bei der herstellung, 
Klimafreundlichkeit, schadstofffreiheit, 
recyclingfähigkeit und entsorgung, nut-
zungsdauer, Verarbeitungssicherheit 
oder preis einzelner dämmmaterialien 
objektiv miteinander verglichen werden 
können. die Bewertung reicht von 0 bis 
6, wobei 6 den höchstwert darstellt.

Methodisch korrekt 

im dämmstoff-spider werden vier An-
wendungsbereiche und 13 dämmstoff-
typen untersucht, um die gleichwertig-
keit der dämmstoffe aufzuzeigen. einzig 
bei der hinterlüfteten fassade auf Back-
stein wurden nebst den herkömmlichen 
dämmstoffen eps-graphit, steinwolle, 
glaswolle und schaumglas auch die bei-
den häufig genutzten naturdämmstoffe 
hanffaser- und holzweichfaserplatte mit-
einander verglichen. 

um methodische Korrektheit gewähr-
leisten zu können, musste bei allen un-
tersuchten dämmstofftypen der glei-
che u-wert (wärmedurchgangskoeffizi-
ent) von 0,15 w/m2K erreicht werden.

Nutzungsdauer nicht untersucht

zu diesem zweck wurden die erforder-
lichen dämmstärken für die Aussen-
wand inklusive wärmebrücken der Be-
festigungssysteme und unterkonstruk-
tionen (dübel- und Konsolenvariante) 
berechnet. das Kriterium nutzungsdau-
er wurde bei diesem Anwendungsbereich 
nicht untersucht. die Abbildungen der 
dämmstoff-spinnendiagramme und aus-
führliche informationen zu Bewertungs- 

F A C H w I S S E N
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und Quantifizierungsmethoden können 
unter www.daemmstoff-spider.ch nach-
gelesen werden. 

Kein eindeutiger Gewinner

Bei den Kriterien, die die stoff- und ener-
giebilanzen abbilden, liegen alle dämm-
stoffe relativ nahe beieinander. das gilt 
für die naturdämmstoffe hanf und holz-
weichfaserplatte aber nur, sofern sie mit 
einem dübelsystem befestigt wurden. 

die gesamtkosten aller mit dübeln 
befestigten Varianten liegen mit Aus-
nahme von schaumglas sehr nahe bei-
sammen. schaumglas ist rund zwei- bis 
dreimal teurer als die anderen Varian-
ten. Allgemein schneidet der dämmstoff 
schaumglas bei 6 von 8 Kriterien mit no-
ten von 2 bis 3 eher schlecht ab. Beim 
Kriterium Anwendungsspektrum stehen 

die naturdämmstoffe hanf- und holzfa-
serplatten, aber auch eps-graphit merk-
lich schlechter da als die mineralischen 
dämmstoffe (stein- und glaswolle sowie 
schaumglas). der grund findet sich bei 
den Brandschutzmassnahmen: Brenn-
bare und schwer brennbare dämmstoffe 
sind in der Anwendung ab vier geschos-
sen eingeschränkt.

ressourcen schonen

erstaunlich ist, dass die naturdämm-
stoffe hanf- und holzweichfaserplatten 
hinsichtlich recyclingfähigkeit und ent-
sorgung keine gute Bewertung erhalten. 
Auch die anderen dämmstoffe im Ver-
gleich erhalten nur noten zwischen 2,5 
und 4. die dämmstoffe glas- und stein-
wolle schneiden gut ab, weil hier eine 
bessere rücknahmelogistik besteht. 

ein grosses plus weisen die natur-
dämmstoffe dafür hinsichtlich ressour-
censchonung und Verarbeitungssicher-
heit auf. hier haben sie im Vergleich zu 
den anderen dämmstoffen teils deutlich 
die nase vorn. 

die Auswertung der spinnendiagram-
me macht damit deutlich, dass die Aus-
wahl des richtigen dämmstoffes nicht 
nur vom Anwendungszweck abhängt. 
Vielmehr ist sie ebenfalls eine frage 
der persön lichen gewichtung der einzel-
nen Krite rien.  ■

das spinnendiagramm einer 

eps-hartschaumplatte 25, 

standard 22 cm: Ausgangs-

lage für die Messung war 

ein begehbares und begrün-

tes flachdach mit einem 

 u-wert von 0,15 w/mK ohne 

besondere lasten und Merk-

male. (grafik: swisspor)

 zellulose ist verrottungs- 

sicher und schalldämpfend. 

(Bild: flickr/Andreaffm)
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